
Lernstation Handy:

Gewinnung der Handyrohstoffe

Kupfer, Aluminium, Glas, Kunststoff

Kupferkies

Reines Kupfer

Cu
Menge 12 g 

Elektrolyse 

CuFeS22

Menge

4,2 kg 

Rösten

Kupferstein

Cu2S2

Menge 

3,6 kg 

Rohkupfer

Cu (roh)

Menge 12 g 

Verblasen

Quarzsand,

Soda, 

Pottasche,  

Aluminium-

oxid

gehärtetes Glas

Alumosilikat

Menge 12 g 

SiO2+

Na2CO3 + 

K2CO3+

Al2O3

Menge 80 g

SiO2 - Al2O3-

Na2O-K2O

Alumosilikat-
glas

Menge 12 g 

Schmelzen

1500 °C

KNO3-Bad

400 °C

Rohöl

PC-ABS-Blend

Kunststoff

Menge 23 g 

Alkane

Menge 

125 g 

Monomere

Bisphenol

A Phosgen

Acrylnitril

1,3-Buta-

dien

Styrol

Menge 35 g 

Reforming, 

Steamcracken

Kondensation

+Cl2, + NH3

Extrudieren

2

Polymere

ABS Poly-
carbonat

Menge 23 g 

Polymeri-

sation

Bauxit

Al

Aluminium

Menge 16 g 

Al(OH)3

AlO(OH)

Menge 

600 g

Al(OH)3

Aluminium-

hydroxid

Menge 

280 g

Aluminium-
oxid

Al2O3

Menge 60 g 

Schmelzfluss-
elektrolyse
960 °C 

Calcinierung

1300 °C

NaOH-Bad

+Ausfällen

Das BilRess-Netzwerk wird im Rahmen des Auftrags Kompetenzzentrum Ressourceneffizienz 2015-2019 betrieben, 

der bei der VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (VDI ZRE) angesiedelt ist.


